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g® ZAKLAD POMIAROWO-BADAWCZY ENERGETYKI

Gliwice 2007.03.05.
PROTOKOL nr EE/EM1/ 262 /07

badan atestacyjnych nieinhibitowanego oleju izolacyjnego
NYTRO TAURUS

ZLECENIODAWCA: NYNAS Sp. z o.0.
70-664 Szczecin ul. Goérnoslaska 17/18

Miejsce i data wykonania badan: ZPBE , Energopomiar-Elektryka” sp. z 0.0. w Gliwicach
styczen — luty 2007r.

1. Omoéwienie, cel i zakres badan

Do laboratorium Energopomiaru Zleceniodawca dostarczyl nieinhibitowany olej izolacyjny

NYTRO TAURUS szwedzkiej firmy Nynas Naphthenics AB w celu wykonania badan

atestacyjnych zgodnych z norma PN-EN 60296 ,,Ptyny do zastosowan elektrotechnicznych.

Swieze mineralne oleje izolacyjne do transformatoréw i aparatury laczeniowej” oraz

rozszerzonych o wymagania krajowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorow (IET)

wyd. 2006r.

Badania przeprowadzone byly na probce oleju znajdujacego si¢ w oryginalnych pojemnikach

aluminiowych f-my Nynas opisanych jako: Nytro Taurus; batch no WK48-P-06-161-01.

Zakres badan obejmowat:

— pomiar parametrow okreslajacych wiasciwosci dielektryczne i fizykochemiczne oleju,

— wykonanie proby odpornosci na utlenianie

oraz

— przeprowadzenie proby mieszalnosci z olejami, ktére najczesciej byly stosowane do
napetniania transformatoréow w polskiej energetyce. Do proby tej wykorzystano rozne
gatunki olejow pobrane z transformatoréw bedacych w eksploatacji.

2. Metody badan

Oznaczenie poszczeglnych parametrow oleju wykonano wedtug obowiazujacych norm
przedmiotowych, uzywajac do pomiaréw odpowiedniej, zalecanej przez nie aparatury oraz
wskazanych odczynnikéw chemicznych.

3. Wyniki badan

Uzyskane wyniki badafn oleju Nytro Taurus zamieszczono w odpowiednich tabelach.
W tabeli 1 dodatkowo zestawiono wartosci kryterialne dla oleju mineralnego $wiezego oraz
normy, wedtug ktorych zostaly przeprowadzone badania.
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Tabela 1. Wyniki badan oleju Nytro Taurus wg normy PN-EN 60296 oraz IET

L Oznaczone parametry oleju Wynild Vsittodol Metody
P . P ry okl badan dopuszczalne badan wg
jasny, przezroczysty, jasny, przezroczysty,
1. | Wyglad bez osadu i wody bez osadu i wody IEC 60296
wydzielonej wydzielonej
2. |Liczba kwasowa [mgKOH/g,] <0,01 <0,01 1SO 6618
3. | Gestosé w temp. 20°C [g/cm’] 0,867 <0,895 1SO 3675
4. |Napiecie powierzchniowe w temp. 20°C [mN/m] 48 > 40 1SO 6295
. 2 40°C 9.8 <12,0
5 Lepkosc¢ kinematyczna. [mm®/s] 1SO 3104
W e -30°C 1095 < 1800
6. | Temperatura zaptonu [°C] 146 > 135 1SO 2719
7. | Temperatura ptyniecia [°C] —41 < —40 ISO 3016
8. |Zawartos¢ siarki [ppm] 143 brak wymagan ISO 14596
9. | Zawarto$¢ siarki aktywne;j nie zawiera nie zawiera DIN 51353
10. | Zawartos¢ 2 — furfuralu (2FAL) [ppm] nie wykryto <01 IEC 61198
11. | Zawartos¢ PCA [%] —_ <3 —
12. | Zawartos¢ PCB [ppm] nie wykryto nie wykrywalne IEC 61619
13. | Stabilno$¢ gazowa w polu elektrycznym [mm*/min] +6,6 brak wymagan » IEC 60628 A
14. | Zawarto$¢ wody met. K. Fischera [ppm] 9 <30lub<40? IEC 60814
15. | Napiecie przebicia [kV] 70 >30% IEC 60156
20°C 0,0000 —
16. Wspotezynnik strat dielektrycznych tgd 50°C 0.0000 -
w temp. 5 IEC 60247
90°C 0,0002 <0,005
17. | Rezystywnos¢ w temp. 90°C [Qm] 89x 10" >1x10" ¥
wymagania
18 Odpornos¢ na utlenianie dla olejow do
' (IEC 61125 met. C czas proby 164 godz.) specjalnych
zastosowan
catkowita zawarto$¢ kwasow [mgKOH/g,] 0,47 <12 <0,30
zawartos¢ osadow [%] 0,25 <0,8 <0,05
0
wspotczynnik strat dielektrycznych tgd 20°C 0,0005 — —
w temp. 90°C 90°C 0,0310 <0500 | <005

D dla olejow do specjalnych zastosowan wartos¢ graniczna zawarto$ci siarki wynosi max. 0,15 [%]
? zalecana przez krajowa Instrukcj¢ Eksploatacji Transformatoréw wyd. 2006r. wartos¢ stabilnosci gazowej

w polu elektrycznym wynosi max +5 [mm®/min]

. wymagania w zaleznosci od rodzaju pojemnikéw, w jakich dostarczany jest olej do klienta odpowiednio: w cysternie,

w beczkach

? warto$é napigcia przebicia wymagana dla oleju w stanie dostawy
warto$¢ rezystywnosci zalecana przez krajowa Instrukcj¢ Eksploatacji Transformatoréw wyd. 2006r.
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4. Whnioski

Na podstawie uzyskanych wynikow badan oleju Nytro Taurus stwierdzono, ze olej
spetnia podstawowe wymagania normy PN-EN 60296.

Sporzadzenie mieszanin oleju Nytro Taurus z innymi gatunkami oleju nie
spowodowalo przyspieszonego starzenia, a otrzymane wyniki pomiaréw sa pozytywne
i odpowiadaja zatozonym. Swiadczy to, ze olej Nytro Taurus mozna laczy¢ z innymi olejami:
Nytro 10GBN firmy Nynas, produkcji Rafinerii Nafty Jedlicze oraz olejem typu 2002 firmy
Technol.

Pomiary wykonaty:
Urszula Marzec TESPAt TRANSFOBMATOROW | 120LACH OLEJOWE)
Matia Pawlik-Odrobina laburatonum Badaii Iznlacu Dlgjowej

inz. Lf Wa)&e,(mczak



